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CARATTERISTICA
CHARACTERISTIC
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUE
CARACTERISTICA
XAPAKTEPUCTUKA

METODO DI PROVA
TESTING METHOD
PRUFMETHODE

METHODE D'ESSAI
METODO DE PRUEBA
METO UCMBITAHNS

UNITA DI MISURA
MEASUREMENT UNIT
MABEINHEIT

UNITE DE MESURE

UNIDAD DE MEDIDA
EAVNHVLA N3MEPEHWA

VALORI TIPICI MEDI

AVERAGE TYPICAL VALUES
TYPISCHE DURCHSCHNITTSWERTE
VALEURS MOYENNES TYPIQUES
VALORES TIPICOS MEDIOS
TUNOBbIE 3HAYEHU

VALORI LIMITE PREVISTI

ESTABLISHED LIMITS

VORGESEHENE GRENZWERTE

VALEURS LIMITES PREVUES

VALORES LIMITE PREVISTOS

MPEYCMOTPEHHBIE MPEAENBHBIE 3HAYEHNA

NORMA DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD
BEZUNGSNORM

NORME DE REFERENCES
NORMA DE REFERENCIA
CTAH[APT nA CNPABKMN

Tolleranze dimensionali
Dimensions - Abmessungen
Dimensions - Dimensiones
Pa3mepHble fonycku

Lunghezza e larghezza
Length and width
Lange und Breite
Longueur et largeur
Longitud y anchura
[nvHa v wupnHa

Ortogonalita - Rectangularity
Rechtwinkligkeit - Orthogonalité
Ortogonalidad - OpToroHanbHoCTb

Spessore - Thickness
Starke - Epaisseur
Espesor - ToniumHa

Rettilineita degli spigoli

Edge straightness

Rechtlinigkeit der Kanten
Rectitude des arétes

Rectitud de las esquinas
[PAMONNHEHOCTb KPOMOK

Planarita - Flatness
Ebenflachigkeit - Planéité
Planeidad - MnockocTHocTs

Aspetto - Appearance
Aspekt - Aspect
Aspecto - BHelwHWi Bug,

150 10545_2

mm

Conforme
Compliant
Konform
Conforme
Conforme
CootsetcTBYeT

N>15

(@

+ 2% (max 5mm) £ 2% (max 5 mm)

(b)
+0,6% +2,0mm

+0,5% +2,0mm

+5% +0,5mm

+0,5% +1,5mm

()
+0,5% +2,0 mm

> 95%

Assorhimento d'acqua
Water absorption
Wasseraufnahme
Absorption d'eau
Absorcion de agua
Boponornoujexne

150 10545_3

<05

Valore singolo massimo 0,6%

Maximum single value 0,6%

Maximaler Einzelwert 0,6

Valeur unitaire maximale 0,6

Valor maximo individual 0,6

MakcumansHoe oTaensHoe 3HaveHue 0,6

UNIEN 14411-G

Resistenza alla flessione
Resistance to bending
Biegefestigkeit

Résistance a la flexion
Resistencia a la flexion
ConpoTuBneHue narvby

Modulo di rottura

Modulus of rupture

Bruchlast - Module de rupture
Médulo de rotura

Mpeaen Npo4HOCTY Npy pa3pbiBe

150 10545_4

N/mm?

R>35

Valore singolo minimo 32

Minimum single value 32

Geringer Einzelwert 32

Valeur unigue minimale 32

Valor unico minimo 32

MuH1ManbHoe oTAenbHoe 3HadeHne 32

UNIEN 14411-G

Sforzo di rottura
Breaking strength
Bruchkraft

Force de Rupture
Esfuerzo de rotura
PaspbiBHOE ycune

150 10545_4

Conforme
Compliant
Konform
Conforme
Conforme
CootBetcTBYeT

21300 N

UNIEN 14411-G

Resistenza all'abrasione profonda

Resistance to deep abrasion
Tiefenabriebfestigkeit

Résistance a I'abrasion profonde

Resistencia a la abrasion profunda
YCTOM4MBOCTb K FyGOKOMY MCTUPaHUIO

150 10545_6

mm?

120-150

<175

UNIEN 14411-G

Resistenza all'abrasione superficiale

Resistance to surface abrasion

Abriebfestigkeit

Résistance a |'abrasion superficielle

Resistencia a la abrasion superficial

CTOMKOCTb K NOBEPXHOCTHOMY UCTUPAHMIO

metodo interno
internal method
Interne Methode
méthode interne
método interno
BHYTPEHHUI MeTOp,

classe interna

internal class

Interne Klassifizierung
classe interne

clase interna
BHYTPEHHUI Kniacc

Come indicato dal produttore
As indicated by manufacturer

Wie vom Hersteller angegeben

Comme indiqué par le producteur

En base a las intrucciones del productor
Kak 3asiBnieHo usrotosutenem

Come indicato dal produttore

As indicated by manufacturer

Wie vom Hersteller angegeben

Comme indiqué par le producteur

En base a las intrucciones del productor
Kak 3aaBnieHo usrotosutenem

CARATTERISTICA METODO DI PROVA UNITA DI MISURA VALORITIPICI MEDI VALORI LIMITE PREVISTI NORMA DI RIFERIMENTO
CHARACTERISTIC TESTING METHOD MEASUREMENT UNIT AVERAGE TYPICAL VALUES ESTABLISHED LIMITS REFERENCE STANDARD
EIGENSCHAFTEN PRUFMETHODE MABEINHEIT TYPISCHE DURCHSCHNITTSWERTE VORGESEHENE GRENZWERTE BEZUNGSNORM
CARACTERISTIQUE METHODE D'ESSAI UNITE DE MESURE VALEURS MOYENNES TYPIQUES VALEURS LIMITES PREVUES NORME DE REFERENCES
CARACTERISTICA METODO DE PRUEBA UNIDAD DE MEDIDA VALORES TIPICOS MEDIOS VALORES LIMITE PREVISTOS NORMA DE REFERENCIA
XAPAKTEPUCTUKA METOA UCNbITAHUS | EAUHULIA UBMEPEHWA | TUMOBBIE 3HAYEHN MPEAYCMOTPEHHBIE MPEAENBHBIE SHAYEHVA CTAHLAPT [i14 CNPABKW
Resistenza alle macchie classe 5 classe 3 minimo
Resistance to staining class 5 class 3 minimum
Bestandigkeit gegen Fleckenbildner klasse 5 Mind. klasse 3 }
Résistance aux produits tachants 150 1054514 classe 5 classe 3 minimum UNIEN 14411-G
Resistencia a las manchas categoria 5 categoria 3 minimo
CTOMKOCTb K NATHOOGPa30BaHMIO Knacc 5 MUHUMYM Knace 3
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico
e sali per piscina
Resistance to chemicals for household use
and swimming pool salts
Bestandigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusétze fur - -
Schwimn?bédegr 9 GB minimo / GB minimum
Résist uits chimi GA Mind. GB / GB minimum UNI EN 14411-G
CoISLaNce auk prodults Chimiques GB minimo / MuHmansHblit GB
d'usage domestique et sels pour piscine
Resistencia a los productos quimicos para uso 150 10545_13
doméstico y sales para piscina
YCTORYMBOCTb K GbITOBBIM XUMUYECKUM CPEACTBaM
1 consam Ans 6acceitios
Resistenza agli acidi e alle basi Valore dichiarato
Resistance to acids and bases Value declared
Saure-und Laugenfestigkeit Erklarter wert
Résistance aux acides et aux bases GLA - GHA Valeur déclarée UNIEN 14411-G
Resistencia a los acidos y a las bases Valor declarado
CTOMKOCTb K KCOTaM W LLenoyam 3asBneHHoe 3HayeHme
Non devono presentare apprezzabili
alterazioni di colore
No sample must show noticeable
Resistenza dei colori alla luce Conforme colour modifications
Colour resistance to light exposure Compliant Aucun échantillon ne doit présenter
FRarbechtheict1 unter ILichteinlflulss DIN 51094 Eon;orm g'alté'\;lations dapr;f)re'cihall;les de couleur
ésistance des couleurs a la lumiére onforme ein Muster darf sichtbare
Resistencia de los colores a la exposicion de la luz Conforme Farbverénderungen aufweisen
CBeTOCTOMKOCTb LiBETOB CootBetcTByet Ninguna muestra ha de presentar
alteraciones apreciables de color
Hu o+ 13 06pas3LioB He [OMmKeH
MMETb 3Ha4MMbIX U3MEHEHWI LiBETOB
Resistenza allo scivolamento daR9aRi13
e e
o 4 RAMP METHOD R9 g
Résistance au glissement deR9aR13 BGR 181*
Resistencia al deslizamiento deR9aR13
ConpoTuBneHre Npockasnb3ablBaHuio oT R9 go R13
Resistenza allo scivolamento classe 1
Skid resistance class 1
Rutschhemmung PENDULUM klasse 1 ENV 12633
Résistance au glissement classe 1 o
e A . BOE N°74 del 2006
Resistencia al deslizamiento categoria 1
ConpoTuBneHne Npockanb3biBaHuio knacc 1
Resistenza allo scivolamento
Skid resistance
Rutschhemming TRZONETER >0,42 >0,42 ANSI 137.1:2012
Résistance au glissement (D-COR) ! : o
Resistencia al deslizamiento
ConpoTuBneHne npockanb3ablBaHuio
Coefficiente di attrito medio
Mean coefficient of friction
Mittlerer Reibungskoeffizient D.M. N°236
Coefficient de frottement moyen BCR. u>040 #>040 14/6/1989
Coefficient de roce medio
CpefiHni KoahhMLMEHT TPeHWs

Resistenza al gelo Conforme Prova superata secondo la EN 15O 10545-1 - Test passed in

Frost resistance Compliant accordance with EN 150 10545-1 - Priifung gemaB EN ISO

Frostbestandigkeit Konform 10545-1 bestanden - Essai réussi conformément a la norme

Résistance au gel 150 1054512 Conforme EN 150 10545-1 - Prueba superada de conformidad con la EN UNIEN 14411-G
Resistencia al helado Conforme 150 10545-1 - VicnibiTaHve npoiifeHo B COOTBETCTBIN CO

Mopo3ocToiikocTb CootBeTcTByeT crarpnapTom EN ISO 10545-1

Resistenza agli shalzi termici Conforme Prova superata secondo la EN 15O 10545-1 - Test passed in

Thermal shock resistance Compliant accordance with EN 150 10545-1 - Priifung gemaB EN ISO

Widerstandsfahigkeit Temperaturschwankungen Konform 10545-1 bestanden - Essai réussi conformément a la norme }
Résistance aux chocs thermiques 150105459 Conforme EN 150 10545-1 - Prueba superada de conformidad con la EN UNIEN 14411-G
Resistencia al choque térmico Conforme 150 10545-1 - VicnibiTaHe MpoIAEHO B COOTBETCTBUN CO

CTONKOCTb K TEMMOBLIM Nepenasam CootBeTcTBYET cranpapTom EN ISO 10545-1

Coefficiente di dilatazione termica lineare Valore dichiarato

Cloefﬁcient"of [inear thermal expansion VaIu“e declared

Linearer Warmeausdeinungs Koeffizent 150 10545 8 X108/°C <9 Erklarter wert UNI EN 14411-G
Coefficient lineaire de dilatation thermique Valeur déclarée

Coeficiente de dilatacion térmica lineal Valor declarado

KoaththLmeHT NMHEMHOO TEMNOBOTO paciuMperns

3asiBneHHoe 3HayeHue

(a)  Differenza ammissibile tra dimensione di fabbricazione e dimensione nominale - Permissible difference between work size and nominal size - Zulassige Differenz zwischen WerksmaB und NennmaB - Différence admissible entre la dimension de fabrication et la dimension

nominale - Diferencia admisible entre medida de fabricacion y medida nominal - JonycTumas pasHuLia Mexay hakTi4ecKM pasMepoM V3AENNs 1 HOMIHAbHBIM.

(b)  Deviazione ammissibile in % della dimensione media di una singola piastrella (2 0 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione - Permissible % variation in the average size of a single tile (2 or 4 sides) from the work size - Zulassige Abweichung, in %, der mittleren GroBe

8 - Déviation

en % de la di

einer Einzelfliese (2 oder 4 Seiten) vom

moyenne d'un seul carreau (2 ou 4 cotés) par rapport a la dimension de fabrication - En porcentaje, desviacion admisible del tamafio medio de un solo azulejo (2 0 4 lados)
con respecto a la medida de fabricacion - [lonycTmoe oTknoHeHue B % cpefHero paamepa Kaxgoit MauTKY (2 U 4 CTopOHBI) OT hakTUECKIX pasMepos.

() cc Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione | e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni

di fabbricazione corrispondenti | w. D

issibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione - ¢.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the centre curvature from the

diagonal calculated on the basis of the work size | e.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the edge curvature from the corresponding work size | w. Maximum permissible deviation in warpage, in % or mm, from the diagonal calculated on the basis of the work
size - c.c. Maximal zuléssige Abweichung der Mittelpunktwalbung, in % oder mm, bezogen auf die tiber das WerksmaB berechnete Diagonale | e.c. Maximal zuléssige Abweichung der Kantenwdlbung, in % oder mm, bezogen auf das zugehdrige WerksmaB | w. Maximal
2uldssige Abweichung der Windschiefe, in% oder mm, bezogen auf die (iber das WerksmaB berechnete Diagonale - c.c. Déviation maximale admissible de la courbure du centre, en % ou en mm, par rapport  la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication | e.c.

Déviation maximale admissible de la courbure de I'angle, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication c

| w. Déviation

issible du voile en % ou en mm, par rapport a la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication - c.c.

En porcentaje 0 en milimetros, desviacion maxima admisible de la curvatura del centro con respecto a la diagonal calculada segun las medidas de fabricacion | e.c. En porcentaje o en milimetros, desviacion maxima admisible de la curvatura de la esquina con respecto a
las medidas de fabricacion correspondientes | w. En porcentaje o en milimetros, desviacion maxima admisible del abarquillamiento con respecto a la diagonal calculada segtin las medidas de fabricacion - ¢.c. MakcumansHoe onycTMOe OTKOHeHe M3rvba LeHTpa B

% WM B MM OTHOCUTENBHO [aroHanu, paccumTaHHoe no dJaKTI/I"IeCKVIM f

|e.c.M Hoe [0l

OTK/OHeHve n3rnba KPOMKWN B % VN1 B MM MO OTHOLLIEHMIO K COOTBETCTBYHOLLUM anKTI/HeCKMM pa3mepam | w. MakcumansHoe [ponyctumoe
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OTK/OHeHKe nepekoca B % WM B MM 10 OTHOLLEHIIO K [AuaroHanu, paccuuTaHHoe no anKTM"IeCKI/IM pa3mepam.

Rodenhels Arhai hoiteh

* Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli. - Flooring of work environments and operating areas with slippery surface. - fiir und
de travail a surfaces dérapantes. - Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies reshaladizas. - Monbl B pa6oux noMeleHusix 1 pabo4x 30Hax CO CKOMb3KUMIA NOBEPXHOCTAMM.

iche mit Rutschgefahr. - Sols de locaux industriels et de zones

** Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi. - Flooring for wet areas to be walked on barefoot. - Bodenbelage in nasshelasteten BarfuBbereichen. - Sols pour zones mouillées avec piétinement pieds nus. - Pavimentaciones para zonas mojadas donde
se camina con pies descalzos. - ol N5 BNaXHbIX 30H, NpeJHA4EHHbIE A5t XOKAEHNS MO HUM 6OCUKOM.
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